CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/1
G ER DAU CO RSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
R .
A ‘]:%,EES A e S,ECLI ﬁg SADECV DPLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /8 x 154/ 200 x 22.3 G54
. NIDA VALLE AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM.3\CARRETERAMERICO - SHAG 1 nEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCOMEX | LONGITUD PESO COLADA / LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220M 16.052 KG 11012564/03
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
6426676/000050 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA £PIMA92ZIN2013)
26792 Tultitlan 21.05.2018 ESAGA0ZIZIBISASWM
COMPE):SICI(')N QUIMICA
M M Nb Ni i y CE. p
% %" % & 1% 3 % % % D % 3
0.087 1.113 0.030 0.015 0.101 0.257 0.026 0.000 0.081 0.201 0.041 0.329 0.000
COMPOSICION QUIMICA
h
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0.021
PROPRIEDA]%ES/ MECANICAS
U Elong. UT
&Y VR gpe LibaY b o
60.9 82.5 38.0 569.0 444.0 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.80
COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




