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GERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
= ,T{,E;;S ,?, S,T Cﬁi’ CEC JE(,L[ 22 EADEeT i&,is ,5} S\E (‘,ﬂf f‘EC JEC,_] :S /s\ fL\ /35 EC,;,AS ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /24x 624/610x92.3 | (0o
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG |y ‘\iep oo TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/ LOTE
GERDAU CORSA SAPIDE CV, MEXICO | TyLTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 16,890 KG 11012986/03
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
6531995/000080 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11(2015)

26918 Tultitlan 20.06.2018 1330331

COMPOSICION QUfM](I‘v/? . Nb

o i v E P
% 7% 3, %, 1% S % % 5 % £ %
0.085 1.106 0.020 0.009 0.079 0.229 0.020 0.000 0.075 0.200 0.040 0.317 0.000
COMPOSICION QUIMICA
30
0.020
PROPRIEDADIORY CANICAS UTS/FU El UTS/FU YS/FY G/L
]%é:l KS/}: 9)01g. Wa MPa mm
51.7 66.9 28.0 461.4 356.6 200

PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS

0.77

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




