CERTIFICADO DE CALIDAD Pagina 1/1
GERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSA SAPI DE CV Z&;EES r\?l [;\,I: i‘,‘i‘ﬁ S;: S{ECLI ,’22 T Ek,%s 1:? [Sz éﬁf {f,f JECL‘ 23 i ﬁ ,?ﬁ;;;s ASTM AY92/A572 G50 Wide Flange Beam /14x 53#/360x789 | (000
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG |y ) repy g TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA / LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220 M 7.700 KG 11013093/02
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
6591776/000260 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11 (2015)

26839 Tultitlan 26.06.2018 ESAGAEZISISEAIWM

COMPOSICION QUiMI(iff M ) N . . P

N i i E.
% %" 3 5 3 3 % % % o % 3
0.086 1.127 0.033 0.013 0.094 0.260 0.023 0.001 0.090 0.201 0.04] 0.329 0.001
COMPOSICION QUIMICA
Sn
%
0.022
PROPRIEDADES MECANICAS TSRS L UTS/FU YS/FY GIL
YS/FY Elong.
R X % e NEa i
51.8 66.8 31.3 460.8 357.0 200

PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS

0.77

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




