d CERTIFICADO DE CALIDAD Pdgina 1/]
G ERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DECV  PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam / 8 x 40# /200 x 59.5 0000057451
. AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG [/ Viph ) TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TyL TITL AN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220 M 726 KG 11012816/03
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
6591776/000060 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DF COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11(2015)
26839 Tultitlan 29.06.2018 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUiMl(i/dx & B . Nb o y
i E. p
A % % % % % % % % ) % . k3
0.101 1.088 0.022 0.012 0.097 0.240 0.021 0.000 0.079 0.219 0.039 0.335 0.001
COMPOSICION QUIMICA
Sn
%
0.021
PROPRIEDADEéS/MECANICAS UTS/FU - UTS/FU YS/FY GIL
Y .
YK{I Kél %g N%a Pa mm
53.9 71.7 25.9 494.1 3716 200

PROPRIEDADES MECANICAS
S/UTS

0.75

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




