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G ERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
AR CORSASARIDECY ﬁb %S ,?] SN AHU LA};: JECL‘ :g il Fh H;I: é‘jf ;}EC S{E(il AAS i ﬁ /i)b. = . ASTM A992/A572 G50 1\;\/12(1; Flange Beam / VIGA IPR 18335 A992 | 0000 o
. A VAL AVEN MEDA :
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG |/ /P o TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPIDE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220 M 3814 KG 11012776/03
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
6531995/000060 ASTM AS72-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11 (2015)
26918 Tultitlan 02.07.201 8 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA C - N
C M i i v E. P
% %" % % A % 5 % % b % . P
0.097 1.092 0.019 0.010 0.073 0.173 0.039 0.017 0.072 0.205 0.002 0.318 0.001
COMPOSICION QUIMICA
v
(&
0.014
PROPRIEDADES MECANICAS N - I - L
REY RV gpe. I Wi Sk
55.3 73.0 25.5 503.2 4102 200

PROPRIEDADES MECANICAS
S/UTS

0.79

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




