CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/1 .
GERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
e o AE e YECLI :g e i&,ﬁ? ISE Ai}j fEC JECLI :2 ey ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /24 X 76#/ 610 X 113.2 0000057730
. AVENIDA VALLE D : V. ALAMEDAS
KM, SICARRETERAMEXICO™= SAHAG o' iiviEhias TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV. MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 122M 4,139 KG 11012517/04
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
6514096/000420 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA AT AOZN2015)
26912 Tultitlan 03.07.2018 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QU[’MICI&\ b " Nb N v C -
C i i E.
% %' 3 % 1% @ % % % % % %
0.099 1.094 0.022 0.015 0.083 0.306 0.018 0.000 0.092 0.201 0.039 0.336 0.001
COMPOSICION QUIMICA
%
0.025
PROPRIEDADES MECANICAS | = ey
UT Elong. uT, Y G/L
X %e MPa M mm
52.5 69.6 28.0 479.6 361.8 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.75

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




