CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/1
GERDAYU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
T DL AN AT UAC TGRS ISA DR IBIRSA ANARUACTY. CIASS DRV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /10 x304/250x44.6 | 000000 0
. AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG [/ ey 1 TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO |1y TITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220 M 3.265 KG 11013037/04
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N ESPECIFICACION TECNICA
6591776/000140 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA O ThCOLS)
26839 Tultitlan 04.07.2018 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA Nb
C M ; M Ni Si y E. P
% % & % ) 3 % % % % % CE B
0.095 1.165 0.020 0.011 0.070 0.222 0.020 0.001 0.081 0.198 0.041 0.335 0.001
COMPOSICION QUIMICA
0
0.021
PROPRIEDADES MECANICAS ! T
UTS/FU Elong. UTS/FU G/L
RS P4 %e ha MPa T
57.8 80.3 29.4 515.7 398.7 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.76
COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




