CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/1 .
G ERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID.
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /8 X 31#/200 X 46.1 0000058218
< AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | Ty TITLAN DE MARIANO ESCO.ME:X 54940 1220 M 10.125 KG 11013276/02
43990 54940 Meéxico
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
6514096/000300 ASTM A572-13 G50
ASTM AG-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11 (2015)
26912 Tultitlan 10.07.2018 SO SO
COMP%SICION QUIMICA M - . c b
M P 3 i i % .E.
% %' % % 4 @ % % % ) % %
0.108 1.091 0.025 0.014 0.092 0.216 0.018 0.001 0.073 0.197 0.039 0.339 0.000
COMPOSICION QUIMICA
A
(7
0.018
PROPRIEDADES/ MECANICAS U - ——— ST L
YS/FY TS/F ) Y, G/
l%f[ lgél v (‘%lg I\/fl—l’a MPa mm
55.9 71.9 22.0 495.8 385.7 200
55.9 73.4 23.0 505.9 385.6 200
PROPRIEDADES MECANICAS
/UTS
0.78
0.76
COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




