CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/1
G ERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DECV  PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTM A992/A572 G50 l\iv'fli Flange Beam / VIGAIPR 18535 A992 | (0 11conny
. AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS =
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA / LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TUL TITL AN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220 M 11,442 KG 11012785/04
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFIC ACION TECNICA
6682784/000090 ASTM A572-13 GSO
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA Sl )
27034 10.07.2018 CSA G40.21-13 345WM
COMP(():SICION QUI’M]CI‘\Z; iy - N ) v o .
0 o =hs
% 78 3, % A G2 % % % o} % %
0.098 1.083 0.020 0.015 0.138 0.237 0.035 0.017 0.090 0.199 0.002 0.335 0.001
COMPOSICION QUIMICA
n
%
0.021
PROPRIEDAI%ES/ MECANICAS UTS/FU - UTS/FU ST GIL
Y . I/
g-l KSf A MPa Mlga mm
52.0 67.8 25.0 467.8 358.6 200

PROPRIEDADES MECANICAS
S/UTS

0.77

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




