CERTIFICADO DE CALIDAD Pigina 1/1
GERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSA SAPI DE CV _meb >20_._c>n § Q>M Rk BETY BUESE AMAEAN n_>m mw cym_un_w\ m ASTM A992/A572 G5O Wide Flange Beam /16 X 40#/406 X S9.6 | 000104
2 AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDA
RM. 3 CARRETERA MEXICO -SAHAG [ ouenas TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | Ty TITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 122M 726 KG 11023591/03
43990 54940 Meéxico
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
9329544/000100 ASTM A572-18 GR50
ASTM AG-19
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA AR ASSRLECHLD
0.C 30217 25.09.2020 UNEEN 10204-5
COMPOSICION QUIMICA
Mn S P r Cu Mo Nb Ni Si v CE P
& % % % G % % % % % % o
0.170 0.829 0.031 0.013 0.103 0.260 0.016 0.015 0.07 0.199 0.001 0.355 0.000
COMPOSICION QUIMICA
3
0.031
_.mow:_mo>wmw Zl_mgz_gm i _
S/F U Elong. UTS/FU YS/FY L
R4 I ope ek (A o
54.2 71,6 20.3 4937 373.6 200
55.7 72.3 375 498.3 384.2 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.76
0.77
COMENTARIOS / NOTAS
A\.M ISMAEL LOP TRADA

GERENTE DE CALIDAD MEXICO




