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- CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/]
G ER DAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE Ib
GERDAU-CORSA SAPIDE GV PLESA ANAHUAC Y CIAS SADE CV  PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /12x35#/310x52.1 | (o000 00
. AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG |} \\ippag TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO [ TyLTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 11,442 KG 11013863/08
43990 54940 ’ México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
6591776/000210 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA el
26339 Tultitlan 08.08.2018 Sl bRl
COMPC():S]C]('JN QUIMICA
M M N i v CE.
5 o %, g % % 90 4 s %) % 194
0.098 1.016 0.026 0.012 0.073 0.215 0.019 0.018 0.081 0.196 0.001 0.306 0.001
COMPOSICION QUIMICA
(i3
0.021
PROPRIEDAI‘)(ES MECANICAS U U , U
Y Elong. TS/FU YS/FY G/L
IE/SFI T(Ss‘f %g NFPa M/lfa mim
54.6 708 270 488.0 376.0 200
54.8 71.6 26.5 494.0 378.0 200

PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UT

0.77
0.77

COMENTARIOS/ NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




