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; ) CERTIFICATE ID
R —— Mﬁmwmbwnwnmwm_w\hﬂwmm SA DE CV Mﬂﬁﬂmg%\”_\@mmw_m‘%ﬁm>m SA C?M_Mé. ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam / 14 x 34# / 360 x 50.6 0000106399
. . E : © LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO -SAHAG |0 uenae TULTITLAN DE MARIANO ESCOMEX | LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO [ TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 33,336 KG 11022010/06
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
9022831/000010 ASTM AS72-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11 (2015)
0.C. 29926 TULTITLAN 23.06.2020 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION ocu,./.:nﬁ
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% v 2, 4 A o Mo A b 5 % B, b
0.181 0.836 0.007 0.014 0.131 0.349 0.017 0.009 0.087 0.191 0.002 0.380 0.001
COMPOSICION QUIMICA
wmw
0.021
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Y U Elong. UTS/FU
R4 &I ope b Y o
56.4 71.8 29.0 495.0 388.7 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.79

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MEXICO o




