@ GERDAU CORSA

CERTIFICADO DE CALIDAD
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CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSA SAPLDE.GV iLVEES NAI A}: C}j\lﬁ fEC JECLI :S SADE CV ?Ak,EES IQ S: QHAE G;C JECLI ﬁg iﬁ ,3\],3[ EC[;IAS ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /12 % 65#/310 %967 | 0000 ool
B D :
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG | | s \gpas TULTITLAN DE MARIANO ESCOMEX | LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPIDE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 12,976 KG 11014231/04
43990 54940 Meéxico L
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N°® ESPECIFICACION TECNICA
7085070/000090 ASTM A572-13GS0
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11(2015)
27501 18.10.2018 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA .
C M M N Nj i v CE. P
% % & & 1% s % % % 8 % %
0.091 1.022 0.033 0.012 0.086 0.285 0.013 0.016 0.082 0.192 0.002 0.306 0.000
COMPOSICION QUIMICA
3
0.022
PROPRTEDA]%ES MYlvECANICAS " | UTS/EU YS/FY G
U Elopg. /L
EfSFl Tgéf %g MPa MPa mim
515 65.0 27.0 448.5 354.9 200

PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS

0.79

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




