CERTIFICADO DE CALIDAD

@ GERDAU CORSA
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CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTOQO / MEDIDA CERTIFICATE ID
N RS N ARIDE v K&,EES ,f?[ SX’ CIZILJ fEc I;,ECLI :S SA DE CV iLVEES ]\?] QX‘ QHAILJ fEC S,ECLI :S if: 135 EC[;/AS ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /12 x87#/310x1295 | 0o oo
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG | ) \\ippag TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 9,480 KG 11014729/02 .
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
7085070/000120 ASTM AS572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11(2015)
27501 20.10.2018 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA v
C M o N i CE. P
% 7 % & % 1y % % D/ % 5%
0.119 1.065 0.027 0.011 0.092 0.248 0.027 0.020 0.077 0.195 0.001 0.342 0.000
COMPOSICION QUIMICA
§n
% .
0.019
PROPR]EDA%ESS/M\[;:CANICAS UTS/FU - U FU
R & oe [hi Yo oL
539 73.6 25.0 507.2 371.7 200
55.0 72.8 25.0 501.7 3789 200

PROPRIEDADES MECANICAS

0.73
0.76

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




