@ GERDAU CORSA

CERTIFICADO DE CALIDAD Phgina /1
CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /18 X S0#/460 X 74 | (\n0006s5617
. AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG |,/ vpnag TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 7.262 KG 11014497/04
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA . CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
7143793/000140 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11(2015)
27591 31.10.2018 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA Nb .
p M i v E. P
o 3 % % 3 % % % % 4
0.104 1.064 0.031 0.011 0.067 0.252 0.019 0.018 0.079 0.199 0.003 0.321 0.000
COMPOSICION QUIMICA
¥
(3
0.019
PROPRIEDATS MpCANICAS UTS/FU El UTS/FU YS/EY GIL
i R4 % s SN i
56.5 724 24.0 499.1 389.4 200
55.4 72.0 25.0 496.3 381.9 200

PROPRIEDADES MECANICAS
YS/U

0.78
0.77

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




