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GERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATEID
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV  PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTM A992/A572 G50 l‘g’frflm“ge Beam /VIGA PR 18x35 A992 1 4000070008
- AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS :
KM.3 CARRETERA MEXICO - SAHAG 1,7\ rn g TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA / LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 12.20M 7,628 KG 11014402/03
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
7364779/000050 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11(2015)
27861 12.01.2019 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUl’M](_lt\;[\ B - . v CE b
% % % 3 3 Mo P % % % = %
0.104 1.059 0.031 0.010 0.064 0.259 0.011 0.019 0.072 0.203 0.002 0.318 0.001
COMPOSICION QUIMICA
¥
0.021
PROPRIEDADYES MECANICAS U ) vs GIL
Elopg. U
EQ:IY T(SQ:U %lg 'E%I;U N(lgay mm
58.8 75.4 25.0 519.9 405.1 200
PROFRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.78
COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




