CERTIFICADO DE CALIDAD

Pégina 1/1
@ G E RDAU CO RSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTM A992/A572 G50 WideFlange Beam 142473602327 | ohnnnrogs7
" AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM.3 CARRETERAMEXICO - SAHAG 'y purenae TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA / LOTE
GERDAU CORSA SAPIDE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220 M 7978 KG 11016091/02
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
7530223/000100 ASTM AS572-13 GSO
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11.2015)
28039 04.03.2019 ESA GA021-13345WM
COMPOSICION QUfMICﬁ . . y N
i CE. Pb
% %" % % 3 % % % 2 % %
0.089 1.044 0.031 0.014 0.126 0.300 0.016 0.018 0.104 0.197 0.002 0.319 0.000
COMPOSICION QUIMICA
3
0
0.020
PROPRIEDA]%ES/ MECANICAS TR i UTS/FU - L.
) FY
IS({IY Ksél %lg Mléa l\{Pa mm
587 73.1 28.0 504.2 404.7 200
59.9 75.0 29.0 517.3 4132 200

PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS

0.80
0.80

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




