@ GERDAU CORSA

CERTIFICADO DE CALIDAD
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CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
AR AT CORS AT DEC BLESA ANARUAC YICIASSADEGY. FLESAANARUACTY CIASSA BECY ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam / 14 X 68# /360 X 101.3 0000073072
; AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG ) \\epas TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TyLTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 14,816 KG 11016439/03
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
7530223/000310 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM.A992:112015)
28039 06.03.2019 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA . .
C M ¢ M N Ni i v E. P
% 73 & % G o 73 4 % 3 % 5
0.117 1.039 0.036 0.018 0.128 0.280 0.019 0.019 0.087 0.204 0.003 0.344 0.000
COMPOSICION QUIMICA
§n
%
0.023
PROPRIEDADES MECANICAS UTS/FU El UTSIFU YS/FY
ng.
SI RS % e MPa MPa
54.4 71.4 26.3 492.0 375.2

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




