CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/1
GERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAL CORSARSARTRE B PLESA ANAHUAGY CIAS SADECY  PLESA ANAHUAC ¥ CIASSA DEEY ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /12X 224/305X 328 | /0000
. AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM 3 CARRBTERAMESCO =S0MAG _ | A ienas. . TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/TOTE
GERDAU CORSA SAPIDE CV, MEXICO | TyLTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 122M 7979KG 11016351/04
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
7530223/000050 . ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM AS92:L1.(2015)
28039 07.03.2019 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA 5
M M Nb Ni Sj E. p
% 74 % 4 % % 74 % % s % ¢ %
0.102 1.031 0.029 0.013 0.101 0.310 0.013 0.019 0.081 0.184 0.002 0.324 0.000
COMPOSICION QUIMICA ‘
§n
3%
0.024
PROPRIEDADES MECANICAS U
TS/FU Elong. UTS/FU YS/F G/L
RSI X , %e MPa MPa mm
61.8 73.5 30.0 506.6 426. 200

PROPRIEDADES MECANICAS

0.84

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




