E GERDAU CORSA

CERTIFICADO DE CALIDAD
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CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
2 i 2
GERDAU CORSASAPIDE S PA[{/EESI\?ISL\IQ}ZUAC v CLI:S 2% DRV ,I:LESQS,TQHAELAC v CIAS iﬁfﬁg’ S ASTM A992/AS72 GSO Wide Flange Beam /12X 26#/310X 387 | /002" oo
. LLE DE VE E DE LA A
M. 3 CARRETERAMEXICO - SANAG {7 sviemas TULTITLAN DE MARIANO ESCOMEX | LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 3,777KG 11016629/03
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
7530223/000060 ASTM AS572-13 G50
. ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA i
28039 07.03.2019 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA
C M : M N Ni Si CE. P
% 73 %, % 1% G 174 A % s % %
0.106 1.047 0.033 0.016 0.113 0.270 0.021 0.019 0.101 0.200 0.002 0.333 0.000
COMPOSICION QUIMICA
(]
0.023
PROPRIEDADES MECANICAS . 1
UT Elong. UTS/FU YS/EY /L
Kiﬂ: S%]g MPa MPa I(];‘IIT]
58.5 743 27.0 512.1 403.5 200
59.2 68.2 28.0 4963 415.3 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.79
0.84
COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




