CERTIFICADO DE CALIDAD Péigina 1/1
G ERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSASAPIDECY il{,is ﬁuﬁl QHU e ,;{ECLlﬁg SADECV PA];,%S ;? nﬁ ?,HAE CEC Jﬁcﬁﬁi ,S,‘ﬁ f,ﬁ,fg’AS ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /14 x 26#/360538.7 | 0177007
KM. 3 CARRETERA MEXICO - $ . ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TyLTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 7.554 KG 11017169/02
43990 54940 Meéxico
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
778321 6/000060 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11 (2015)
28335 27 05.2019 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA Nb Ni v c
.E. P
3 5 % @ i % % % E %
0.094 1.013 0.033 0.013 0.088 0.264 0.016 0.018 0.078 0.194 0.002 0.307 0.000
COMPOSICION QUIMICA
3
0.024
PROPRIEDA%ES MECANICAS Y
) UREY Elgpe. VTRV W i
524 66.9 25.0 461.5 361.5 200
56.6 68.9 27.0 474.8 390.0 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UT:
0.78
0.82
COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




