@ GERDAU CORSA

CERTIFICADO DE CALIDAD
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CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
D i > 2
T N ey i&,EES}? o C]ZILJ . YECLI AS — P%,EESI? AN A‘;E ALY C&S /S:L\ DE{ EC,;/ S ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /16 x67#/410x99.7 | /00000 /o
. IDA VALLE DE LA AVENIDA VALLE DE AMEDA:
KH. 3 CARKBTERANMEXICO: SAHAG {0 ) vmrie TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA (LOTE
GERDAU CORSA SAPIDE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 7,298 KG 11017440/04
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N°® ESPECIFICACION TECNICA
8070938/000010 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASIM A292-11 2015)
28751 09.08.2019 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA
C M M N Ni ' v CE. P
% 74 3, % % s % % % 3 % %
0.098 1.033 0.033 0.007 0.092 0.342 0.017 0.018 0.092 0.180 0.002 0321 0.001
COMPOSICION QUiMlCA
Sn
%
0.024
PROPRIEDADES/MECANICAS S
FY TS/FU : /FU G/L
Ui Elgpe ULies Wb i
53.6 714 34.4 492.1 369.4 200
54.6 69.0 313 476.0 376.7 200

PROPRIEDADES MECANICAS
S/UTS

0.75
0.79

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




