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GERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
2l i el
GERDAU CORSA SAPI DE CV f\l{,ES AAN AIXLLJ SEC JECLI :S SADE CV ibEES I\ﬁ 3): /\\,TLJ i\EC JECLI :S i /2 /55 EC[;/AS ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beamn /10 X 39#/ 250 X 58 0000084090
. ENIDA V
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG | )} \\ippag TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TyLTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 12.20 M 11,320 KG 11016343/03
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
8165627/000040 ASTM A572-13 G50
ASTM AG-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11(2015)
28851 06.09.2019 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA N v . b
M : M Ni j C.E.
% 4 %, % % G Y% A % %) % %
0.109 1.039 0.027 0.017 0.136 0.309 0.016 0.019 0.089 0.191 0.002 0.339 0.000
COMPOSICION QUIMICA
3
0.023
PROPRIEDADES/MECANICAS VSEY GIL
Y VI Elpne. UTREY Ba S
50.2 74.7 29.0 455.9 345.9 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.76

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




