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G ERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
° , ) ,
GERDAU CORSA SAPI DE CV K[V%SQSXIC&ESEJLCLIQS SA DE CV i‘;ﬁ?@gx(\/igfg[};&g /S\/l'\/l\)l\[j”_CDVAS ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /6 x 15#/150x22.3 0000085370
KM. 3 CARRETERA MEXICO -SAHAG | ) fyp)y ¢ TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 8,979 KG 11018600/06
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
8099354/000010 ASTM A572-13 G50
ASTM AG6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11(2015)
28796 27.09.2019 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUI’MICMx . . i . v CE
% 78 % A A 9% 7 D4 DA 5 % = B
0.090 1.034 0.028 0.013 0.089 0.301 0.016 0.018 0.082 0.204 0.002 0.309 0.000
COMPOSICION QUIMICA
0
0.021
PROPRIEDADES/ME(‘AN]CAS T B F YS/EY
YREY Y gre UTREY ¥ika a5
59.8 86.9 24.0 599.4 412.3 200
62.5 88.8 21.0 625.4 431.2 200

PROPRIEDADES MECANICAS

0.69
0.69

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




