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G ERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
] 2 3 > o 3 %
GERDAU CORS A% APIDE C¥ ﬁb?@,;‘,{“@“ﬂfgg;ﬂ:ﬁ SA DE CV i’{,EE‘LAI ENALUAC Y CIAS SA DMEECS/ S ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam / 8 x 13#/200 x 19.3 0000086014
4 - ALLE ENIDA VALLE DE LAS ALAMEDA
KM. 3 CASRETERA MEXICO - SAHAG |/ Ve as TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE .
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220M 1.648 KG 11018225/03
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
8165627/000020 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A991-11 (2015)
28851 05.10.2019 CSA G40.21-13 345WM
COMP%SICION QUI’MI(;\//‘-} M b
S p N Ni CE.
% %, % % 3 3 % % % 2 % »
0.090 1.040 0.021 0.010 0.102 0.307 0.015 0.020 0.085 0.169 0.002 0.313 0.000
COMPOSICION QUIMICA
S
%
0.031
PROPRIEDA%ESS/MyECA'NICAS Al UT YS/FY GIL
R4 VRV ope- Y WEa o
56.2 69.2 26.0 486.2 3852 200
55.9 67.2 26.5 487.9 3742 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.79
0.77

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




