CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/1
GERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSA SAPI DE CV ib?ﬁg:ﬁgfggﬁ:g SA DE CV i&fg}\?{gk‘@:‘gﬁg&cmg iﬁfﬁEchAs ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam / 10 x 26# /250 x 38.7 000008744
) 5 5 DE LA
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG |1 \v/ieny i o TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | Tyl TITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220 M 2.833KG 11019086/03
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
8301981/000050 ASTM AS572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11 (2015)
8215709 26.10.2019 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA v Nb N ) v E
% an o o %‘ %'l %0 % %l o % CE. ‘P}E
0.090 1.067 0.034 0.010 0.098 0.323 0.015 0.018 0.088 0.206 0.002 0.318 0.001
COMPOSICION QUIMICA
0
0.022
PROPRIEDADES MECANICAS U U El U FU Vs
YREY T&F ope TRE TN T
56.9 716 29.0 4935 392.1 200
59.0 72.5 27.5 499.6 406.4 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.80
0.81

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




