CERTIFICADO DE CALIDAD
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@ G ERDAU CO RSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIF[CATE 1D
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SADE CV  PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /8 X 28%/200 X 417 | (0000
. AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG |\ e o TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPIDE CV, MEXICO | TyLTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 20,350 KG 11018434/03
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
8436254/000010 ASTM A572-13 G50
ASTM AG-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11 (2015)
29158 24.11.2019 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA
C M : M N Ni i
% 7. % g % G 79 DA % 5 % CE. 194
0.082 1.043 0.043 0.008 0.080 0.248 0.012 0.019 0.069 0.192 0.002 0.296 0.000
COMPOSICION QUIMICA
%n
%
0.019
PROPRIEDA%ES/ MyECANICAS UTS/EU - UTS/FU
. YS/FY
R4 I oe MPa MPa G
61.2 75.4 34.4 520.0 4222 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.81

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




