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GERDAU CORSA SAPI DE CV Mﬁﬂmmdmwmw”wﬂmw_ww\mﬁnww SA DE CV M@ﬂﬁmb%ﬁ@ﬂﬂ”%“ﬁﬂhﬂ% Wﬂ%u?ﬂm,_w\.}m ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /8 x 10#/200 x 14.9 0000119395
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG | ) s \pEpas TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPIDE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220M 8,726 KG 11024236/03
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
9381448/000060 ASTM A572-18 GRS0
ASTM AG-19
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ARSI AR
30285 01.12.2020 UNEEN 1020406
COMPOSICION OC:{:ﬂ} M N Ni Vv
M y 0 i CE. p
% o 3, & 5 9% Vs % b 3 % 7
0.081 1110 0.036 0.011 0.205 0.212 0.019 0.015 0.095 0.182 0.000 0.331 0.000
COMPOSICION QUIMICA
3
0.017
Eovw_mgomw MECANICAS P i — — L
<mmu_< _Awm_., mﬁm. MPa MPa mm
53.8 724 18.8 499.4 370.6 200
54.2 70.8 19.0 488.2 374.1 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.74
0.77

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




