CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/1
Q m wc>c OO—NM> CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
2 i 2 \ 4 2 2
GERDAU CORSA SAPI DE CV wwmmm %_ mfw_ wﬂm m,,m; Wmmm wm SADECY wwmmm m_y_ ww Q“m m,rn Wmnr_ “Nm w w %zm mn_wwm ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /8 X 18#/200X26.6 | (0001 1c0c
KM. 3-.CARRETERA MEXICO -SAHAG | ; \yepas TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA / LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TyLTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 7,848 KG 11024401/04
43990 54940 Meéxico
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
9381448/000090 ASTM A572-1B GR50
ASTM A6-19
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTMAR2:L1 2015)
30285 25.11.2020 UREEN-10204:06
noz_umw_n_oz QUM _n_.ﬂ_, - - Ni ) CE
[ 1 0 B
% 7 %, 4 A G % V% % 5) b
0.161 0.847 0.032 0.014 0.150 0.214 0.016 0.010 0.069 0.194 0.001 0.354 0.000
COMPOSICION QUIMICA
m:
%%
0.010
_ﬁo;_m?@mw?ﬁiz?m UTS/FU El UTS/FU YS/FY G/L
m%_ .meﬂ.. e MPa Zx__wm mm
56.5 68.2 21.9 470.4 389.3 200
56.4 69.7 18.8 480.3 388.9 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.83
0.81

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




