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mmuc>c nomm> T A ENVIAR Cl. GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
3T ) ;s ide Flange Be
M —— e —— ASTM A992/AST2 GSO Wide Flange Beam /18x 71 /460 x 1057 | goo0n0. o
e . CARRETERA MEXICO QRO KM 375 CARRE SXIC
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG {4 vy AN 17CALLLMEX 54730 CUAUTTILAN IZCAL LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | pigxico México 12.20 M 27,083 KG 11019550/05
43990
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
8478660/000300 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DI EMBARQUE FECHA ASTM:AS02-1T(2013)
002-002345-2 15.01.2020 CSAG40.21-13 345WM

COMPOSICION QUIMICA . 5 . ) " .
§ w8 A g @ W % ¥ 3 y o=
0.182 ().837 0.034 0.012 0.105 0.310 0.015 0.018 0.092 0.196 0.001 0.373 0.001
COMPOSICION QUIMICA
3P
0.023
PROPRIEDADES MECANICAS ; . i - VS/FY -
<m.m.m< L ﬂmmqu ae w,%mm —m\_ﬁ mm
50.9 70.3 28.0 485.6 350.8 200
54.5 74.6 28.0 485.3 3757 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.72
0.77

COMENTARIOS / NOTAS
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