CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/1
GERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS § ADECY. PLESA ANAHUAC YCIASSADECY ASTM A992/AS72 G50 Wide Flange Beam / 142 3081 30 3 46 | 5057990
. VENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE
KM. 3 CARRETERA MEXICO- SAHAG |y 4o 4 TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TyLTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220M 6,530 KG 11020676/06
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
8488582/000110 ASTM AS572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ANTVLAZIZ-TLI015)
0.C. 29223 05.03.2020 S
COMPOSICION QUIMICA " .
C M N i i CE. P
% a % % % % % % % o % 3
0.187. 0.852 0.031 0.011 0.092 0.257 0.014 0.018 0.084 0.214 0.000 0.373 0.001
COMPSOSICION QUfM]CA
%
0.020
PROPRIEDAI%ES MECANICAS . - ar
A URY Elpe. UiEY SN S
56.3 73.8 34.0 509.1 388.1 200
58.6 77.6 29.0 534.9 403.9 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.76
0.76

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




