CERTIFICADO DE CALIDAD
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@ GERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
el —— BERA ANATIOAL ¥ CIAS §.A DROV BLESK ANATIAC ¥ CTASS ADE BV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /12 X 194 /310 X 28.3 0000098074
. AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS :
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG |1 \\ienag TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220 M 2417KG 11020175/05
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
8419565/000080 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM 499211 (2015
29145 08.03.2020 CSH./640.21-13 345WM
COMP(C):SICION QuUIMICA o b c Nb v CE b
% A % % & % D % 2 % o o
0.185 0.849 0.008 0.011 0.125 0.303 0.017 0.018 0.090 0.217 0.001 0.381 0.001
COMPOSICION QUIMICA
Sn
%
0.021
PROPRIEDADES MECANICAS 5 - - _
Y, UTS .
IS(Q:IY éll:U %r;lg IV?IQ:U N{FI;;Y mm
574 78.0 23.0 537.9 395.6 200
56.7 77.1 28.0 531.5 390.9 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.73
0.73

COMENTARIOS / NOTAS

>

CARLOS MOSS VELEZ




