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- Mwmﬂmbm.ﬁwmww%m\mﬂwm SA DECV Wﬁmmmwﬂwww_“ﬂﬁmw%mwm wwxﬂ,mmwwm ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /16 x 57# /410 x 84.8 0000119873
K3 CARBEIERAMERICO <SMHAG: |0 pprng TULTITLAN DE MARIANO ESCOMEX | LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TyLTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 15,518 KG 11024082/05
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N* ESPECIFICACION TECNICA
10086769/000020 ASTM A572-18 GRS0
ASTM A6-19
- - ASTM A992-11 (2015)
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA h
0.C 30513 07.12.2020 UNE EN 10204-06
COMPOSICION QUIMICA M N : y v CE P
% Mp % % A o v 3 b ol % = 0
0.190 0.822 0.033 0.012 0.088 0.285 0.019 0.015 0.079 0.199 0.001 0.373 0.002
COMPOSICION QUIMICA
3
0.027
PROPRIEDADES MECANICAS ; IR S -
JM%/\ C.Wmmwuc - e MPa %:_..m mm
53.5 73.5 25.0 506.8 368.7 200
55.8 75.8 25.0 522.3 384.4 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.73
0.74

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




