CERTIFICADO DE CALIDAD

Pégina 1/1
@ GERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
CERDALT CORSA SAP] E OF i AKAETAE F ATARS A DEEY DLESA ANAEUES ¥ FIAL § A DE.EV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /10x 30#/250x44.6 | (00000000
. AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG | yomryus TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220M 1,632 KG 11020706/04
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
8488582/000030 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTMASOZ:1 {2015)
0.C. 29223 17.03.2020 C5AGA021-13 345WM
COMPC():SICI(')N QuiMICA S b c c Nb Ni CE P
% 3 % % 4 % Mo % % 2 % - 3
0.196 0.815 0.040 0.011 0.121 0.267 0.014 0.018 0.078 0.190 0.000 0.382 0.001
COMPOSICION QUIMICA
3
0
0.019
PROPRIEDADES MECANICAS Ut El UTS/FU ¥s GIL
Y, : /Y
%IY Kséll:U %lg I\/?léa Pa mm
54.0 70.0 185 482.6 372.1 200
543 68.9 20.0 474.9 374.3 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.77
0.79
COMENTARIOS / NOTAS
ISMAEL LOPEZ ESTRADA

GERENTE DE CALIDAD MEXICO




