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s FARCACION DE TUBOS HERCULEN N.A. DE C.Y

FOLIO: 1078
CLIENTE: PLEBA ANAHUAC Y CIAS., 5.A. DEC.V. No. PEDIDOQ: 27993
PRODUCTO: coDO DE ACERD AL CARBON CON COSTURA PIEZAS: 2
NOT. PEDIDO: 013 ACERO: a-3s
DIMENSIONES: 40" DE @ EXT. X 3/8" DE ESPESOR x 45° A 4 GAJOS FECHA: 19-Mar-2019
NORMA: NO ESTANDAR
CERTIFICADO: B2258538, B239974B \

DESCRIPCION DEL PRODUCTO CODOC DE ACERO AL C:I-RBOEI*I. CON COSTURA SOLDADO POR MEDIO
(ARCO SUMERGIDO) ¥ SMAW[MANUAL) FABRICADA BAIO ESPECIFICACIONES DE NORMA SE DEL
CLIENTE, NO RADIOGRAFIADA, NO PRUERA HIDROSTATICA (POR ACEPTACION DE COTIZACI
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ENRIQUE REYES VAZQUEZ.

CODIGO Y TITULC: RCD425 Certificado de calidad REVISION: 01-07-2009 :



