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“os =i FARRICACION DE TUBOS HERCULES S.A. DE C.V

FOLIO: opas
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A.DEC.V. No. PEDIDO: 27053
PRODUCTO: TUBERIA DE AGERO Al. CARBON CON COSTURA PIEZAS: 3
NOT. PEDIDO: 1068 ACERO: A-3s

DIMENSIONES: 22" DE @ EXT. X /16" DE ESPESOR

FECHA: 29 -Jun-2013

NORMA: ASTM A-53°B
CERTIFICADO: B0977668, B143046B

(ARCO SUMERGIDC) Y SMAW(MANUAL) FABRICADA BAJO ESPECIFICACIONES DE LA NORMA A
RADIOGRAFIADA. NO PRUEBA HIDROSTATICA.(POR ACEPTACION DE COTIZACION TELEFONI

TOMAS JIMENEZ CRUZ

RECIBI ORIGINAL

CLIENTE

CODIGO Y TITULO: RC0425 Certificado de calidad

T ~ANALISIS QUIMICO WA
COLADA j C Mn = 51 Cu Cr Ni Nb/Ch Ti
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ENRIQUE REYES VAZQUEZ.

REVISION: 01-07-2009




