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. FARIICACION DE TUBOS HERCULES S.A. DE C.V

FOLIO: o934
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DEC.V. No. PEDIDO: 27053
PRODUCTO: TUBERIA DE ACERO AL CARBON CON COSTURA PIEZAS: @
NOT. PEDIDO: 1068 ACERO: A-16
DIMENSIONES: 22" DE @ EXT. X 1/4" DE ESPESOR FECHA: 29 -Jun-2018

NORMA: ASTM A-53°B
CERTIFICADO: B158352B, BTT9689E, B066342

DESCRIPCION DEL PRODUCTO TUBERIA DE ACERQ AL CARBON, CON COSTURA SOLDADA POR MED‘@ SAW

(ARCO SUMERGIDO) ¥ SMAWMANUAL) FABRICADA BAJD ESPECIFICACIONES DE LA NORMA A 53
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| coLaDA | € | Mn | P 5 Si Cu | Cr | wi Al Nb/Ch [ Ti
[ 82798 |l 0.180 | 0830 | 0,018 || 0.006 | 0120 | 0.039 || 0.029 || 0.024 |_ooe | 0
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CODIGO ¥ TITULO: RC0425 Certificado de calidad REVISION: 01-07-20089



