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== ... FARRICACION DE TUBOS HERCULES S.A. DE C.V

FOLIO: 1019

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DECV. No. FEDIDO: 27308
PRODUCTO: TUBERIA DE ACERD AL CARBON CON COSTURA PIEZAS: 1
NOT. PEDIDO: 1082 ACERO: A-38
DIMENSIONES: 18" DE @ EXT. X 1/2" DE ESPESOR FECHA: 03 Sep-2018
NORMA: ASTM A-53°B
CERTIFICADOD: B189482B, B167906B \

CERTIFICADO DE CALIDAD . ™% «

DESCRIPCION DEL PRODUCTO TUBERIA OE ACERO AL CARBON, CON COSTURA SOLDADA FOR M

P SAW
(ARCO SUMERGIDC) Y SMAW(MANUAL) FABRICADA BAJO ESPECIFICACIONES DE LA NORMA M
RADICGRAFIACA, NO PRUESA HIDROSTATICA, (POR ACEPTACION DE COTIZACION 385/18) \

ANALISIS QUIMICO
[ COLADA C Ma | P s | Si | Cu | Cr Ni o | Al i Nb/Ch ]"TJ
2248 || 0.160 | 0010 | 0,010 | D008 | 0.120 | 0.068 | 0.0 | 003 | 0 ] 0om | 0001 0.002
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ESTE CER TTFIC AN AMP, MENCIONADAS
\& RECIBI ORIGINAL
CLIENTE
AL
SRANADOS PACHECO ’ ENRIQUE REYES VAZQUEZ,

CODIGO Y TITULO: RCD425 Certificado de calidad REVISION: 01-07-2008



