ESPERANZA MA. LUISA REVES VA%QUEZ

FOLIO: 1100
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DEC.V. Ne. PEDIDOQ: 28780
PRODUCTO: TUBERIA DE ACERD AL CARBON CON DOB‘I'URA PIEZAS: 3
NOT. PEDIDO: 040 ACERO: a-3s
DIMENSIONES: 35" DE @ EXT. X 1/2° DE ESPESOR FECHA: 19-Age-19

NORMA: ASTM A-53°B
CERTIFICADO 1181933630, B280846B, B180254B, B177976B, 2024357

CERTIFICADO DE CALIDAD
DESCRIPCION DEL PRODUCTOQ TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CON COSTURA SOLDADA FOR

SMAW (MANUAL), Y SAW (ARCO SUMERGIDO) FABRICADA, BAJO ESPECIFICACIONES DE LA Naﬁmm -
RADIOGRAFIADA, NO PRUEBA HIDROSTATICA, (POR ACEPTACION DE COTIZACION 292/18 )

e ANALISIS QUIMICO
COLADA ‘ c [MN| P 3 st || cu _c'n““}{ NI | MO : S
1810370 | 0.187 | 0.640 || 0.006 | 0.0z || 0.010 | 0.003 | 0.020 | 0.008 | 0038 | om0z | oot | 0001
290647 | 0.180 || 0830 || 0.044 | 0005 || 0.120 | 0.070 || 0.061 | O ¥ [ 0005 | 0002 | 0.001
381937 | 0.170 || 0.830 [ 0.090 | 0,007 |[ 0.120 | 0.130 || 0.067 | 0 0.002 [ 0002 | 0.003
361934 | 0.160 || 0820 | 0.015 | 0.007 | 0.130 | 0.100 | 0.065 | 0036 | 000z | 0001 | 0002 |
1767699011 | 0.185 | 0.858 | 0.012 | 0.004 | 0.167 | | .. _; ]
= ENSAYOS ME .
~ COLADA [ PRUEBA | LIMITE RESISTENCIA | ELONG | DUREZA | D.RAIZ | D.CARA
{ | ELASTIC | ALATENSION. | 75" ‘
| | 0 - 0, 5 N
{ | ASD0D(KSI) |
1810370
| asos4r | AnzKsy | |
| 3stsar
381934
699011 | !
9.
PRUEBA NOTAS 0
; | J
ESTE CERTIFICAD &M["
RECIBI ORIGINAL
o5 i-;: .'_.E,H:I: ; CLIENTE
“DE CALID
I
TOMAS JIMENEZ CRUZ. RIQUE REYES VAZQUEZ.

CODIGO Y TITULO: RC0425 Certificado de calidad REVISION: 01-07-2009



