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HSS 1182 16X 16 0.500 12.70 12.20 400 ASTM A500 Grado B/C 41337 1880.9 103.30 154.17 16
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Propiedades mecénicas del Acero de la Tuberia

Compoasicién Quimica del Acero (Chemical Composition). {Steel Mechanical’s Properties).
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1420373 0.166 0.127 0.282 0.0242 0.0020 0.0003 0.0002 0.021 0.009 0.0038 | 0.0004 0.239 75.2(517) 2 - 67.4(463) = 31
460214391 0.158 0.044 0.39 0.0097 0.0062 0.0001 0.0001 0.019 0.008 0.0083 0.018 0.270 80.2(551) : - 76.1(523) . 32
4602150 0.158 0.044 0.396 0.0097 0.0062 0.0001 0.0001 0.019 0.008 0.0083 0.018 0.270 80.2(551) . y 76.1(523) 32
1420374 0.166 0.127 0.282 0.0242 0.0020 0.0003 0.0002 0.021 0.009 0.0038 | 0.0004 0239 75.2(517) . = 67.4(463) . 31
4802214 0.158 0.044 0.396 0.0097 0.0062 0.0001 0.0001 0.019 0.008 0.0083 0.018 0.270 80.2(551) . 4 76.1(523) = ES)

Autorizé (Approve):

|Este certificado ampara los nimeros de serie de los tubos manifestados, los cuales fueron fabricados, inspeccionados y aceptados de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones arriba mencionadas;
FORZA STEEL no garantiza el producto que sea utilizado inapropiadamente. ("There no is guarantee on the use of these products for applications that are outside of the scope of the ification, or th
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