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(Size) (Thickness) pulg (In} {Length) mtrs (Length] pies (ft) (Specification): {Grade): (mass) kg. meter) meter) (Pipe
: Work Order I 5
Condition) [ wor ) pulg {mm) {mass] Ibs. Ibs. X pie  kg.Xmtr. Number)
HSS 1031 14X14 0312 7.92 12.20 40.0 ASTM A500 Grado B/C 2635.9 1199.4 65.87 98.31 2
ifoe ki 1031219 1031221
(Lote No.)
Composicién Quimica del Acero (Chemical Composition). Pmp"d;::;l"_"d:""’ dfs' Acero de ':' Tuberfs
‘ | 5 flce i uc T P A | o i B PR =
No. Colada 3 e S g | | (Tensile Strenght) | {Yield Point) | d
(Heat). si 0 | v Nb o Cu Ni Mo kst men) v CKsi(veA) Hongaclon
| | [ L T T | w | L ‘ T J‘ ( Elongation )
| by | 026maAx. | 1.35 MAX. | 0,035 MAX. | 0.035 MAX. | o [ s2(a25) M.  50(3a5)MIN. | 2IMIN.
473004154 0.133 0.202 0.545 0,016 0.011 0.002 0.004 0.019 0,033 0.028 0.001 0.274 68.5(471) . 5 52.1{358) . 33

I
\Este certificado ampara los nimeros de serie de los tubos manifestados, los cuales fueron fabricados, inspeccionados y aceptados de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones arriba mencionadas;
FORZA STEEL no garantiza el producto que sea utilizado inapropiadamente. ("There no is guarantee on the use of these products for applications that are outside of the scope of the specification, or the

inappropiate use of them")
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