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REPORTE DE CALIDAD
(QUALITY TEST REPORT).
[FECHA ( Date) | 05-jul-12__ |
{REPORTE FS (MTC No. | os072012-N7
Especificaclones de Producto:
{PRODUCT SPECIFICATION)
Producto {Product): HSS CARBON STEEL PIPE
NORMA DE PRODUCTO
(specification): ASTM A500 B

ESTE CERTIFICADO AMPARA 7 ATADOS DE PRODUCTO: TUBERIA HSS 4 X 4 " X .250 ASTM A500 Gr B.
{Forza Steel cover the serial numbers for HSS pipe included in this certificated).
NUMEROS DE SERIE DE TUBO PARA ESTA COLADA. 93P26-20-21_93P27-21_93P28-21-22_93P32-24-25_93P33-25-26_93P34-26-27_93P40-31.
Tamarlio (Size) Espesor (Thikness) Longitud (Leght). Peso (Weith). Grado de Tuberia (Pipe Grade)
Pulgadas Pulgadas metros Kilogramos
(Inches) 0.250 (Inches). 1366.4 (meters). 24,453.2 (Kg) AS500 Gr B.
# colada
(Heat). Composicidén Quimica (Chemical Analysis) Propiedades mecéanicas (Mechanicals properties)
Ultima Tensién | Limite Elastico Uitima Tensién
(Yield Strenght) (Yield Point) {Yield Strenght)
. Metal Base Metal Base % Elongacién |Trans. Sold. (W)
c Si Mn P s {Base Metal) (Base Metal) (Elongation). |(across the weld).
KSI(MPA) KSI(MPA) KSI(MPA)
15487 0.08 0.01 0.45 0.02 0.01 66 (453.9) 55.3 (380.31) 33 NH
20297 0.074 0.013 043 0.015 0.0064 66 (453.9) 55.3 (380.31) 33 NH
519097 0.057 0.011 0.464 0.01 0.0076 66 (453.9) 55.3 (380.31) 33 NH
518977 0.065 0.012 0.478 0.011 0.0069 66(455) 55(381) 33 NH
14697 0.074 0.014 0.447 0.017 0.0041 66(455) 55(381) 33 NH
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