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REPORTE DE CALIDAD
(QUALITY TEST REPORT).

{[FECHA ( Date} | 05-jul-12 |
[REPORTE FS { MTC No. [ os072012-n7 |
Especlficaclones de Producto:
(PRODUCT SPECIFICATION)
Producto (Product): HSS CARBON STEEL PIPE
NORMA DE PRODUCTO
{specification): ASTM A500 B

ESTE CERTIFICADO AMPARA 7 ATADOS DE PRODUCTO: TUBERIA HSS 4 X 4 " X .250 ASTM A500 Gr B.
(Forza Steel cover the serial numbers for HSS pipe included in this certificated).
NUMEROS DE SERIE DE TUBO PARA ESTA COLADA. 93P20-16_93P23-18- 93P24-19_93P25-19-20_93P75-58_93P77-59_93P78-59-60.
Tamarlo (Size) Espssor (Thikness} Longitud (Leght). Peso (Weith). Grado de Tuberia (Pipe Grade)
Pulgadas Pulgadas metros Kilogramos
(Inches) 0.250 (Inches). 1366.4 (meters). 24,453.2 g) A500 GrB.
# colada
{Heat). Composicién Quimica (Chemical Analysis) Propiedades mecénicas (Mechanicals properties)
Ultima Tensién | Limite Elastico Ultima Tensidn
(Yield Strenght) (Yield Point) (Yield Strenght)
. ) Metal Base Metal Base % Elongacién |Trans. Sold. (W)
C Si Mn P s (Base Metal) (Base Metal) (Elongation), |(across the weld).
KSHMPA) KSIMPA) KSI(MPA)
525687 0.07 0.01 0.42 0.01 0.01 66.8 (459.40) | 5.9 (391.32) 32 NH
12137 0.064 0.014 0.47 0.012 0.0055 67.2 (462.16) 57.7 (396.82) 33.1 NH
519097 0.057 0.011 0.464 0.01 00076 66 (453.9) 55,3 (380.31) 33 NH
14887 0.068 0.019 0.43 0.009 0.0063 66 (453.9) 55.3 (380.31) 33 NH
14927 0.077 0.013 0.439 0.012 0.009 65 (447) 53 (364) 48 NH
213060 0.2 0.19 1.26 0.019 0.008 86 (595) 60 (415) 24 NH
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