PERFILES, POLINES Y TUBOS CERTIFICADO DE CALIDAD / MILL TEST REPORT

FHULHMSH . CLENTE/SOLDTO - " DESTINATARIO/SHIPTO - | FACTURAJINVOICE
Plesa Anahuac y Cias, S.A. de C.V. Plesa Anahuac y Cias, S.A. de C.V. ] 155662 :
-prolamsa.com Av. Valle de las Alamedas No. 66-O Av. Valle de las Alamedas No. 66-O e
San Francisco Chilpan San Francisco Chilpan _ FECHA/DATE -
Tultitlan MEX C.P.54940 Tultitlan MEX C.P. 54940 ~09.11.2012
‘O.C.’/ - .'PEDIDO/"- S ROLLO/ - ] LOTE/ np qul _l\{la_;eriall T Descripci()n del Materiall R LONGlTUDI- R ANALISIS
).t ORDER.. ~ “|* . COIL - " | PACKAGE -| Material Number e ~Material Descrlptlon v | LENGTH | %G [ %Mn %P T %S
- 114362 0010092672-000010 |0006822335 (0006918881 306202 CUAD 2 000 0 2500 CBCSDPR STK 6.096 6096 mm 0.0875{ 0.3559| 0.0151 0.0107
14362 0010092672-000010 [0006822335 |0006918901 306202 CUAD 2.000 0.2500 CBCSDPR STK 6.096 6096 mm 0.0875] 0.3558] 0.0151] 0.0fl‘O7

. PROPIEDADES FISICAST MECHANICAL —PROPERTIES

PEDIDO/ | 7.‘ ROLLO_Ii‘;f : uum:u-v n:NouuN: T CEDENCIAI—] EEONGACIONT 1 *ESiTANDARI
PO. |~ ORDER-  |. colL - 4PACKAGE (HRB) TENSILE (ksi) |  YIELD (ksi) ‘ELONGATION(%)‘ “'STANDAR - .| = “H =
I35 00TO09267 200000 (0006822335 — 00063 88T —7% 53— 53 76 ——A500 ——J70985 [Made in Mexico
4362 00T0092672-000070 0006822335 [0006918907 7% 53 53 75 AB00 220985 [Wiade i VIexico
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