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N CLENTE:  PLESA ANAHUACY COMPARIAS SADECV. CERTIFICADO DEL PRODUCTO wm DVTI sa proy
5 DIRECCION:  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 60 . A IE R
g COL. SAN FRANCISCO CHILPAN. ]
o TULTITLAN EDO, BE MEXICO.
-~
FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2008 i
xv
PESO LONG. CEDULAS PRESION —
PART.| CANT. [UNIDAD (oo | ey | Mo COLADA DESCRIPCION Eapnay [ESPEC GRADO| TIPO [op,psyy | RECUBRIMIENTO  REG, ESPECIALES
" 1 | 90 | PzAs. | 30650| 1220 898113 FIR & X 6 0250 | ASOD | B | ERW| A NA - A
B 898335 FIR & X 6. 0250" | AS00 | B | ERW| NA NA NiA
o 898112 PTR 8" X &' 0250 | AS00 | B | ERW| NA A NiA
8 898332 PTIR 8 X &' 0.250' | ABO0 | B | ERW| N NA A
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W COMPOSICION QUIMICA . PRUEBAS FISICAS
g No.COLADA | C€ | Wn P s St Jou] o | Ni | Mo | ¥ LMITE ELASTICO (P8} ULTIMA TENSION (PSl} % ELONGACION
b 898113 | 0.080 | 0.420 | 0.015 | 0.016 | 0.043 | 0.054 | 0.047 | 0.018 | 0.006 | 0.002 51250 - 64450 %
896335 | 0.090 | 0400 | 0.020 | 0.016 | 0.099 | 0.060 | 0.055 | 0.018 | 0.005 | 5,003 51150 4300 6%
898112 | 0.080 | 0390 | 0.011 | 0.016 | 0.013 | 0.047 | 0.037 | 0.016 | 0.005 | 0.002 52100 56250 3%
898332 | 0,090 | 0.9%0 | 0009 | 0.012| 0.014 | 0.050 | 0.035 | 0.0¢8 | 0.005 | 0.002 50150 4100 6%
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PYTCO 8.4, DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTCE ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADCSE CUMPLIENDO CON LES REGUUSITOF DE tA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIEXDC SIDC APRGBADOS EN FODAS 8AS
PRUEBAS E INSPFECCIONES INCLUADAS €N LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO S.A. DE C.V. N LA ADMINISTRA »_. ION DE LA DAD PARA CLMPLIR ©ON LOS REQUISITOS DEL PECIDO EN REFERENCIA, LOS REBISTRCS
OBTENIEOS EN EL CAMPUMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y _u.zcmw,Pw APLICADOS & LA FABRECACICN DE LOS PROD! t.-_ G2 AQULCERTIFICADOS, SOM RETENIDOS EN LGS ARCHIVOS DE PYTCO 8.4 DE G.V. POR UN PERIODQ DE
o & AROS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A OISPOSKCION CEL CLIENTE, FREVIA SOUCITUD #OR ESCRITO. EL COMP: ._A_n D DE PYEC S.A. DE G.¥. BS 8010 CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFXCADO Y UNICAMENTE
[&] ACEPTAMOS EL DOCUMENTO CRIGINAL. D
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a ING. JOSE ANGEL VICIARREAL

GERENTE PE CALIDAD. F-4.10-14



