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Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5

— W T CO

CERTIFICADO N°:

21165

N°. DE EMBARQUE: 21165

Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 HOJA: 1 DE: 1
Tel. 01 866 649 1300
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV CERT’F’CADO DEL PRODUCTO
DIRECCION:  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 5825
FECHA: 15/03/2012 _
PART. | CANT. | UNIDAD ':f:g "(?;::;' | No. COLADA DESCRIPCION g::EUSL& ESPEC. | GRADO | TIPO g:i(s;g: RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
86 PZAS. | 28590 | 12.20 118639 PTR DE 6" x 6" DIAM. NOMINAL | 0.250" A500 B |ERW| NA N/A [ NA |
N “ [ 218470 | PTR DE 6" x 6" DIAM. NOMINAL | 0250" | AS500 B | ERW| NA N/A N/A
B 414421 | PTR DE 6" x 6" DIAM. NOMINAL [ 0.250" A500 B NA | NA ] N/A
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COMPOSICION QUIMICA

PRUEBAS FISICAS

% ELONGACION l

No. COLADA C ‘ Mn = S Si Cu Cr Ni Mo V LIMITE ELASTICO (PSl) J_ ULTIMA TENSION (PSI)
| | - 1 = i =
118639 0084 | 0336 | 0.006 |0008)| 0009 | 0.024 | 0.013] 0022 | 0.001 57294 65390 B A%
218470 0.095 | 0.337 | 0.012 | 0.008| 0.011 | 0.031 | 0.02 | 0.022 | 0.006 | 0. 55419 __ Bo4e8 39%
414421 0095 0 364 0.011 0.001 57270 67123 3?%
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EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

OBSERVACIONES:

i PYTCO <hpecy

DEFPTC. DE CALIDAD

CERITIFICADO

ING. JOSE ANAEL VILLARREAL
GERENTE

CAUDAD.
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