e == .
B i
e e L R
A o T

=l = T CO

Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5
Cd. Frontera, Coahuila: México C.P. 25640 HOJA: 1 DE: 1

Tel. 01 866 649 1300
CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CERTIFICADO N°: 21188
N°. DE EMBARQUE: 21188

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV
DIRECCION: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0

TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 5835

FECHA: 21/03/2012 | 3
PART. CANT. UNIDAD ZE:S? L((:'ITS? No. COLADA DESCRIPCION :SE'?EUSL(;; ESPEC. | GRADO | TIPO I;:iﬁ:g:;l RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 126 PZAS. | 37.130| 1220 | 403410 | PTR DE 5 x 5" DIAM.NOMINAL | 0250" | AS500 ™ B [|ERW| NA NA | N/A
205678 PTR DE 5" x 5' DIAM. NOMINAL 0.250" A500 B N/A ~ NIA N/A
] 206823 | PTR DE 5" x 5" DIAM. NOMINAL 0.250" | AS500 B NA | N/A N/A
| 403009 | PTR DE 5" x 5" DIAM. NOMINAL 0250" | A500 | B N/A N/A N/A
B | 208824 | PTR DE &' x 5° DIAM.NOMINAL | 0.250" | As00 | B | | Na N/A
] | 206822 | PTR DE 5" x 5" DIAM. NOMINAL 0.250" A500 | B N _ __N/A N/A
| [ 106798 | PTR DE 5" x 5" DIAM. NOMINAL | 0.250" A500 B |ERW| NA | N/A N/A
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| —____COMPOSICION QUIMICA - _PRUEBAS FISICAS | _

No. COLADA C Mn P | S Si Cu | Cr Ni Vv LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
403410 0.090 | 0300 | 0.017 | 0.006| 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.009 [ 0.005 [ 5496;1_ | 64326 39%
205678 0.090 0.357 | 0015 | 0.014 | 0012 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.005 | 0.003 | 55870 | 63420 _—T_ 40%
206823 0.100 0.889 ‘ 0.012 | 0.006 | 0.150 | 0.053 | 0.022 | 0.013 | 0.004 | 0.005 | 59126 B 73090 _ 38% |
403009 0088 | 0342 | 0009 | 0.013| 0.010 | 0.021 | 0.020 | 0.022 | 0.003 [ 0.001] 58709 64700 [ 40%

| 206824 0070 | 0806 | 0.018 '0.005: 0.146 | 0.022 | 0.029 | 0.020 | 0.010 | 0.004 | 58446 | 72981 | 39%
206822 0.080 0.838 | 0.019 ] 0.005 [ 0.127 | 0.022 | 0.025 | 0.014 | 0.008 | 0.005 55842 | 79982 _ 34%
106798 | 0.086 0.811 0.017 | 0.006 ;0.125 j 0.020 | 0.021 | 0.016 | 0.009 | 0.004 | 61498 ] 71516 32%
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EN REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SO R%TENIDO EN LOS

ARCHIVOS DE PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCO, Sﬁ E CV ES SOLO CON
EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. 1:

OBSERVACIONES: ..é"?‘—"m PYTC 0 —— — e
DEPTO. DE CALIDAD V7A

ING. JOSE ANGEL VILLARREAL
GERENTE DE CALIDAD.
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