CERTIFICADO N°: 23254

=l P~ T €O N°. DE EMBARQUE: 23254

Libramiento Carlos Salinas de Gortari No, 1500 K.m. 8,5

Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 HOJA: 1 DE: 1
Tel. 01 866 549 1300
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV CER TIF’CADO DEL PRODUCTO
DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 7082
FECHA: 06/12/2012
PART.| CANT. UNIDAD T:::; Ltﬁ::s? No. COLADA DESCRIPCION ECSEF?EUSLC?; ESPEC. | GRADO | TIPO f;';i?",g;' RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 18 PZAS. 3,870 | 12.20 122191 PTR DE 4" x 4" DIAM. NOMINAL 0.250" A500 =} ERW N/A N/A N/A
2 120 PZAS. 30,750 | 12.20 423394 PTR DE 6" x 6" DIAM. NOMINAL 0.188" A500 B ERW N/A NIA N/A
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c Mn P s si Cu Cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
122191 0.170 1.136 | 0016 | 0.004 | 0.272 | 0.025 | 0.017 | 0.017 | 0.005 | 0.004 74060 82098 33%
423394 0.085 D.327 | 0.018 | 0.014 | 0.003 | 0.026 | 0.017 | 0.017 | 0.004 | 0.001 57972 58587 36%

PYTCO, §.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARR BA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTQS DE LA ZSPECIFICAZION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO, F’RQ!BADOS
EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARRCLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERJMIENTQS DEL/PEDIDO
EN REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, S RETENIDO$ EN LOS
ARCHIVOS DE PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 AY0S A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDC A DIS20SICION D=L CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITQ. EL COMPROMISO DE PYTCO, S. J.'DE V. ES SOLO CON
EL CLIENTE INDICADOQ EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. /
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