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CERTIFICADO No:

034c4

No. DE EMBARQUE: PN - 03404

CLIENTE FERREBARNIEDO SA. DE.CV. ‘CERTIFICADO DEL PRODUCTO == -
DIRECCION:  LIB. CARLOS SALINAS DE GORTARI =14 = AE GN.
- —ii S.A.DC
CASTANOS, COAHUILA C 5} 07 L) -'::.‘i! YTCO
~vidlo cALIDAD
.
FECHA: 14 DE ENERO DEL 2005 Fiﬁﬁua
LONG.
PART. | cant. funiDao| Pes0 | No. COLADA DESCRIPCION CEDULA' |gpec  GRADO| TIPO [Plarne| RECUBRIMIENTO ]B_g_gszecw.ég—
(Kgs) | (Mts) ESPESOR PRA(PS) |
1 168 | PZAS. [ 36.780 ] 1220 158440 PTR 6 X 4 0188 | AS00| B |ERW| NA N/A
258276 PTR 6 X 4" 0185° | ASO0| B |ERW| NA NA N/A
r
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
Nf‘). COLADA C Mn P S Si Cu Cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
158440 0144 | 0780 | 0015 | 0005 0.161 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.005 | 0.002 62250 74100 36%
258276 0150 | 0790 | 0016 | 0.006| 0.151 | 0.020) 0.030 | 0.007 | 0.002 | 0.002 62100 74050 36%
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PYTCO S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS F&OD’SCT AE m 'k ENDO OdN l,OS : O5'OE LA ESPEGIPIC, SCRITA, £N TODAS SUS
PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN lA Ayl ISTH CALIDAD t cpi N3OS REQU! DO EN REFERENCIA. LOS
TOs AQUI CERTFICAHOS! so 3 |ooszm. S PYTCO $.A. DE C.V. POR

REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APUCADOS AlLA FABRI(‘AGON DE LO$
DEL PLIENTE PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO X

DE

UN PERIODO DE 5 AROS A PARTIR DE EST
UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENT
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QERENTE DE CALIDAD.
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arniedo.com.mx

ISO DE PYTCO 8.A. DE C.V. ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y

£-4.10-14




