o L

Lamina y Placa Comercial S.A., de C.V. CENTROS DE SERVICIO

REPORTE DE PRUEBAS

FECHA] Diciembre 28, 2013
NUMERO:| FB-95007
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A, DEC.V.
IDENTIFICACION: ' Polin Negro C-14x6x6 BC
COLADA: 4793568004
N° DEROLLO; : 3A124802CM300
ANALISIS QUIMICO
ELEMENTO: PORCENTAIE ELEMENTO! -PORCENTAJE
¢ 6.100 Ni 0.010
Si. . 0.020 Cu | ooos
~Mn 0.370 ch. |  0.000
0.018 Sn 0.000
0.008 Ti 0.000
r 0.020 . v 0.000
Mo D.004 Al 0.000
'ENSAYO A LA TENSIGN _
ESFUERZO DE CEDENCIA AL 0.2% ULTIMO ESFUERZO % DE ALARGAMIENTO EN 2
' N/A N/A N/A
GRADO DE ACERO SAEJL403.1010-
.
£al}é743§%§ €5 Villacero

“Liming y Placa Coirierciat can ot respaldn dol lalibratorio del Centro' de Servicio certifica.que los resultados preséntados son correctds y se encucntran debidamente
atchivados en nuestro laboratoris

Planta:Carr. Miguel Alenidn 1200 KM 22.4 Col. Loi Milageds, C.9, 66600 Apodauta, N.L. México: Tels. (81} 8215 BOBO £a%; (81) 8215 8081

GAC-FCOL REVD



